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Pourquoi un 
apprêtage et non 

un tannage?

• Tannage : Procédé qui transforme une matière 
putrescible (la peau) en un produit imputrescible 
(le cuir) de manière irréversible, par la fixation 
d’agents tannants.

• Apprêtage : Utilisé pour la fourrure, ce procédé 
rend la peau imputrescible mais de manière 
réversible. 

La peau apprêtée est sensible à l’eau.

* À la différence du tannage, les poils sont conservés pour 
un apprêtage. Les solutions de tannage doivent être assez 
douces pour préserver les poils.



Quelques notions

Tannins : Agents tannants, soit des substances permettant de tanner. 
• Trois types sur le plan industriel : 

• Tannins végétaux issus des plantes et arbres
• Tannins minéraux issus des sels minéraux (sel de chrome, sel d’aluminium,…)
• Tannins synthétiques obtenus artificiellement

• Le tannage peut alors être végétal, minéral, synthétique ou mixte 
(combiné).

Cuir : Matériau obtenu à partir d’une peau animale, rendue 
imputrescible au moyen d’un tannage



Structure de la peau



Épiderme

• Couche superficielle de la peau
• Cornée : 

• Plusieurs couches de cellules 
mortes remplis de kératine

• Kératine = Protéine fibreuse
• Propriété de protection
• Constituante des poils 

• Enlever pour un tannage du cuir 
et préserver pour une fourrure 



La fourrure et les poils

Deux types de poils chez les 
animaux à fourrure :

• Le duvet (poil de bourre)
• Près du corps
• Plus dense
• Plus court

• Le poil de garde (poil de jarre)
• Plus long

Poil de garde

Poil de bourre



Derme

• Couche centrale

• Constitué principalement de fibres
• Notamment du collagène

• Partie qui est transformé en cuir

• Tannage = Processus chimique
• Établi des liaisons entre les tannins 

et les fibres de collagène



Hypoderme (tissus sous-cutanés)

• Partie la plus profonde, adjacente 
à la chair

• Constitué principalement de 
tissus adipeux (graisse)

• Cette couche est complètement 
retirée pour un cuir ou une 
fourrure



Les étapes de 
l’apprêtage



1ère étape : Retirer la peau de l’animal

• Matière première : élevage, trappe ou chasse

• Lorsque trappé, le trappeur joue un rôle 
important sur la qualité :

• Période
• Mue
• Peau de saison vs hors-saison

• Cicatrices 
• Trace de collet

• Dépouillage
• Déchirure



2e étape : Conservation

• Peau fraiche contient environ 
75% d’eau

• Très putrescible
• Conserver la peau par:

• Salage
• Séchage
• Salage/séchage
• Froid : Réfrigération/congélation

Traitée pour conservation = Peau brute



3e étape : Réhydratation
• Consiste à redonner un taux

d’hydratation comparable à la 
peau fraiche. (environ 24h)

• Grande quantité d’eau
• Éviter cassure ou abrasion

• Redevient putrescible
• Agent antiseptique



4e étape : Écharnage
Consiste à retirer l’hypoderme 
pour exposer le derme :

• Retirer les tissus sous-cutanés (graisse et chair)



5e étape : Lavage-rinçage

• Nettoyer la fourrure et la peau
des impuretés

• Lavage avec détergent à lessive
• Essorer

• Rinçage avec assouplissant
• Essorer

• 2e rinçage à l’eau
• Essorer



6e étape : Pré-apprêt

• Peau immergée dans une
solution acide/sel

• Milieu acide permet l’ouverture
des fibres de collagène

• Provoque le gonflement de la 
peau



7e étape : 
Amincissement
• Le derme est aminci

(entièrement ou à certains
endroits)

• Principalement tête et cou pour 
le renard (peau mince)

• Requiert une certaine expertise 



8e étape : Apprêtage

• Transformer la peau en un cuir
(mais de manière réversible)

• Dans une solution aqueuse
• Agents de tannage (minéraux ou

synthétiques)

• Tannins vont se fixer = stabilise la 
structure du collagène



9e étape : Neutralisation

• Réduire l’acidité du cuir par des 
agents tampons

• Carbonate de sodium
• Dans la solution d’apprêt

• Ensuite bien essorer pour retirer
une grande proportion d’eau



10e étape : Mise en huile

• Faire absorber au cuir de l’huile
• Confère souplesse et élasticité
• Badigeonner
• Laisser sous polythène toute une

nuit
• Permet l’absorption pour 

« nourrir » le cuir



11e étape : Séchage

• Permet de retirer l’eau de la peau
• Milieu contrôlé : ventilé et 

chauffé
• Demeurer à l’affût (vérifications

aux 30 minutes et ensuite aux 15 
minutes)



12e étape : Étirage

• Étirer la peau mécaniquement
• Favorise la souplesse et l’élasticité

• Faire attention à ne pas faire de trou 



13e étape : Mise à la sciure

• Dans un foulon sec
• Sciure de bois-francs, maïs (corn 

grit)
• Solvant

• Permet d’enlever le surplus 
d’huile

• Assoupli le cuir par le frottement
mécanique

• Ensuite mise à la cage pour 
enlever la sciure



14e étape : Ponçage
• Pour éliminer les écharnes

résiduelles
• Donner un fini uniforme



Résumé des étapes : Apprêtage vs tannage

Réhydratation
Écharnage
Lavage-rinçage
Pré-apprêt
Amincissement
Neutralisation
Mise en huile
Séchage
Étirage
Mise à la sciure
Ponçage
Autres finitions selon besoin (lustrage, etc.)

Réhydratation
Chaulage

Écharnage
Déchaulage

Confitage
Pré-tannage

Amincissement
Neutralisation

Tannage
Cadrage

Mise en huile
Décadrage 

2e mise en huile
Séchage

Étirage
Mise à la sciure

Ponçage 
Autres finitions au besoin

Apprêtage Tannage

La fourrure apprêtée 
est sensible à l’eau.

Le cuir tanné possède 
une résistance à l’eau.



Merci de votre attention !
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